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Приложение 1 

Устройство полярископа, оптическая постоянная материала: 

 

 
 



Приложение 2 

Нагружение тестовой полоски по 

схеме, указанной на рис. 14.3. Выреза нет. 

Средняя часть пребывает в состоянии 

прямого чистого изгиба. 

Фиксируем появление зелёных изохром 

у края средней части. Номер изохромы n 

и силу F, при которой она появилась, 

заносим в таблицу 14.1. 

На экране испытательной машины эти 

картинки вы увидите перевёрнутыми. 
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Приложение 3 

Нагружение тестового диска по схеме, указанной на рис. 14.4. Фиксируем прохождение зелёных изохром через центр.  

Номер изохромы n и силу F, при которой она достигла центра диска, заносим в таблицу 14.1.  
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Приложение 4 

Пластинки в четверть волны подняты. Вращаем синхронно поляризатор и 

анализатор: 
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Приложение 5 

Процесс нагружения модели с концентратором (рис. 14.2.): 
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